权利要求书

1.一种转炉风口砖更换用火泥，其特征是由组分A和结合剂B 配制而成的，组分A为100，结合剂B的外加量为15～40％，组分A 由50～90％镁砂粉、5～40％沥青改性树脂粉和1～10％的复合添加剂 组成的，结合剂B为液体酚醛树脂或呋喃树脂结合剂。           

2.根据权利要求1所述的转炉风口砖更换用火泥，其特征是复合 添加剂为硅粉、铝粉、镁铝合金粉或碳化硼粉的组合。           

3.根据权利要求1所述的转炉风口砖更换用火泥，其特征是镁砂 粉为MgO＞95％的电熔镁砂粉或烧结镁砂粉，镁砂粉大于0.2mm的颗 粒应小于20％。           

4.根据权利要求1所述的转炉风口砖更换用火泥，其特征是沥青 改性酚醛树脂粉的软化点为70～120℃，结焦值大于50％，粒度小于 0.2mm。           

5.根据权利要求1所述的转炉风口砖更换用火泥，其特征是液体 酚醛树脂或呋喃树脂结合剂粘度为0.1～5Pa.s。

         

