具体实施方式
以下所述实施例详细地说明了本发明。在这些实施例中，除另有说 明外，所有份数和百分比均按重量计算。
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实施例1、2、3、4的工艺流程           
1.氮化硅、铝酸盐、泥、金属铝粉、金属硅、氧化硅微粉和氧化铝 微粉分别用电子称按以上实施例的比例称量后，用800L双螺旋混 合机混合6-8分钟；   2.刚玉、碳化硅分别用电子称按以上实施例的比例称量后，用800L 双螺旋混合机混合；           
3.聚丙烯纤维、减水剂、金属铝粉分别用电子称按以上实施例的比 例称量后；           
4.把以上1-3得到各种料都放入750型行星式强制式搅拌混合机中， 混合6-8分钟。           
5.用自动包装机进行包装和封口。        
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